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TS EN 479:2001-04 Pencere ve Kap ann lmalatrnda Kullantlan Plastiklettirici Katrlmamr$
Polivinilkloriir (PVC-U) Profiller-Kahcr Termal Uzamanln Tayini

Yukanda tanrmlanan numune igin laboratuvanmrzda yaprlan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar miiteakip sayfalarda

verilmistir.
The lesting and /or measurement results arc given on thelbllowing pageswhich are pafi ofthis report.

Bu rapor iizel deney talebine istinaden diizenlenmi$ olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil etmez,

aynca ila4 reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi nitelilinde kullanrlamaz.
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represent a balch and can not be used as conformity document for ad,tertisements ahd procuremenls .
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